
Основы метода КР и его современные возможности 
Как известно, колебательная спектроскопия располагает двумя основными методами наблюдения 
колебательного спектра (рис. 1) – ИК поглощение и комбинационное рассеяние.  

 Два способа наблюдения колебательного спектра: 

ИК поглощение:

 
Рис.1 

В обоих случаях частоты наблюдаемого спектра соответствуют нормальным колебаниям 
молекулы, но механизм взаимодействия вещества со светом в этих двух случаях совершенно 
разный, поэтому интенсивности линий определяются разными свойствами: в ИК – изменением 
дипольного момента молекулы при данном нормальном колебании, в КР – соответствующим 
изменением поляризуемости. ИК метод хорош при изучении полярных связей и взаимодействий, 
метод КР незаменим при изучении систем с большой поляризуемостью (идентификация кратных 
связей, сопряженных систем, связей с участием тяжелых атомов,). К тому же метод КР – 
недеструктивный, образец не требует специальной подготовки и возвращается заказчику. Для 
регистрации спектра требуется минимальное количество вещества (миллиграммы, микролитры) в 
любом агрегатном состоянии. Наличие микроскопа делает возможным КР-
микрокартографирование поверхностей с разрешением ~1 , а конфокальная оптика позволяет 
проводить 3D-картографирование. Отсюда вытекают возможности изучения тонких пленок и 
многослойных материалов в электронике, микроструктуры композитов, on-line контроля хода 
реакций и производственных процессов. 

 КР-комбинационное рассеяние:
полярные связи, кратные связи, 
полярные взаимодействия, атомы с большой поляризуемостью, 
водородная связь сопряжение, «спектр малых частот» 
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Тематика собственных научных исследований: 
1. -сопряженные элементоорганические полимеры нового типа – полидиалкилметалланы 

[RR′El]n, где El=Si, Ge, Sn. Особенности их строения, фазовые переходы. Возможности их 
применения в современной электронике. 

2. Аналоги карбенов и их комплексы, в частности, ароматические системы с участием атома 
металла. 

3. Кратные связи типа Si=C, Si=Si, Si=Pt. 

4. Различные модификации углерода, их идентификация методом КР. 

5. Строение клозо и нидо -боранов и карборанов различной величины. Фазовые переходы и 
молекулярная подвижность. 
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